@recht‘@

Technisches Merkblatt

Fassadenfarbe A 600 \ =

. . /,ﬁ\ 1
Wirtschaftliche Fassadenfarbe salbrocht S
E?isiz'-:denfarbeﬁé
Produktbeschreibung
Anwendungsbereich Wirtschaftliche Fassadenfarbe auf Acryl-Basis fuir langlebige, witte-

rungsbestéandige Fassadenanstriche. Einsetzbar auf allen minerali-
schen Putzen der Moértelgruppen P 1l und P Ill sowie alten. tragfahi-
gen, matten Dispersions-Altbeschichtungen.

Fur erhdhten Schutz gegen Algen- und Pilzbefall empfehlen wir den
Einsatz einer ALBRECHT Fassadenfarbe mit fungizider, algizider
Ausristung (FA-Formel).

Eigenschaften e Gutdeckend

e Witterungsbesténdig

e Wasserabweisend

o Wasserdampfdiffusionsoffen
Kenndaten nach Glanz: matt Gs
DIN EN 1062 Trockenschichtdicke: 100-200 ym Ej

Max. Korngrof3e: < 100 um S;

Wasserdampfdurchlassigkeit (sd-Wert): < 0,14 m (hoch) V,
Wasserdurchlassigkeit (w-Wert): < 0,1 [kg/(mZ2. h® )] (mittel) W,
Durch Abténungen sind Abweichungen bei den

technischen Kenndaten maoglich.

Farbton Weil

Dichte Ca. 1,6 g/cm3

Bindemittelart Acrylat-Dispersion

Inhaltsstoffe Acrylatdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonate, Silikate, Talkum,

Wasser, Additive, Methyl- und Benzyl-Isothiazolinon. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.
Informationen fur Allergiker unter Tel. +49 800 63333782.

Abtonen Mit Vollton- und Abtonfarben.

Auf zusammenhé&ngenden Flachen nur Farbtdne einer Anfertigung
(Charge) verwenden. Brillante, intensive Farbténe weisen unter Um-
sténden ein geringes Deckvermégen auf. Es empfiehlt sich deshalb,
bei diesen Farbtdnen einen vergleichbaren, deckenden, auf Weil3
basierenden, pastelligen Farbton vorzustreichen. Evtl. kann ein zwei-
ter Deckanstrich erforderlich sein.
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Produkt-Code

‘ M-DF02

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren

Grund- und
Zwischenanstrich

Schlussanstrich

Verarbeitungstemperatur

Trockenzeit
(bei ca. +20°C, 65% rel. Luftfeuch-
te)

Verbrauch

Reinigung der Werkzeuge
Lagerung

Verarbeitung mit Pinsel oder Rolle oder durch Spritzen. Vor der Ver-
arbeitung gut aufrihren.

Grund- bzw. Zwischenanstrich mit Fassadenfarbe A 600, je nach
Verarbeitungsweise und Untergrund max. mit 10% Wasser verdinnt.

Schlussbeschichtung méglichst unverdiinnt, max. bis 5% mit Wasser
verdiinnt. Wenn maoglich nur mit wenig Wasser auf Verarbeitungs-
konsistenz einstellen. Wird das Material zu sehr verdiinnt, verschlech-
tern sich die Eigenschaften (z.B. Deckvermdgen, Farbton und Halt-
barkeit).

Mindestens +5°C fir Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung
und wahrend der Trocknung.

Oberflachentrocken und Uberstreichbar nach ca. 4 Stunden.
Regenfest nach ca. 24 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 5 Tagen.
Bei niedrigerer Temperatur und héherer Luftfeuchte verlangern sich
diese Zeiten.

Ca. 170 ml/m2 pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Unter-
grinden. Auf rauen Untergrinden entsprechend mehr. Die genauen
Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Trocken, kihl, aber frostfrei

Untergriinde und Vorbehandlung

Allgemeine Anforderungen an den
Untergrund

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfahig und frei von
Ausblihungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsférdernden
Bestandteilen oder sonstigen Verbund stérenden Zwischenschichten
sein. Mehlkornschichten auf Betonflachen mechanisch oder durch
Druckwasserstrahlen entfernen.

Bei Feuchtigkeitsbelastung ist eine ziigige Wasserabfiihrung zu ge-
wahrleisten. Horizontale Flachen konstruktiv schitzen. Vorhandene
Beschichtungen sind auf Eignung, Trag- und Haftfahigkeit zu prifen.
Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen grundlich entfernen
und nach Vorschrift entsorgen.

Pilz- und algenbefallene Flachen grindlich reinigen und mit geeigne-
ter Sanierlésung behandeln (Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch
stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen).

Siehe auch VOB Teil C, DIN 18 363, Absatz 3.
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Neue und bestehende, intakte
Warmedamm-Verbundsysteme
mit Oberflachen aus
Dispersions-, Siliconharz-, Kalk-
Zementputz (PII)

Putze der Mortelgruppen Pll und
Pl

Porenbeton mit tragfahiger Alt-
beschichtung

Beton

Kalksandstein und Ziegel-
Sichtmauerwerk

Tragfahige Dispersionsfarben-
Beschichtungen

Tragfahige Dispersions- oder
Siliconharzputz-Beschichtungen

Nicht tragféhige, mineralische
Anstriche

Nicht tragfahige Dispersionsfar-

ben- oder Dispersionsputz-
Beschichtungen

Flachen mit Salzausblihungen

Altputze fachgerecht und unter Beachtung der gesetzlichen Vorschrif-
ten nass reinigen.

Nach der Reinigung ausreichende Trockenzeit einhalten. Beschich-
tung mit Fassadenfarbe A 600 entsprechend der vorhandenen Ober-
putzart nach den nachfolgenden Untergrundangaben ausfiihren.

Neue Putze sind nach ausreichender Standzeit, in der Regel nach

2 Wochen bei ca. 20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit beschichtbar.
Bei ungtinstigen Wetterbedingungen (z.B. bei héherer Luftfeuchte
oder niedrigeren Temperaturen) missen deutlich l&ngere Standzeiten
eingehalten werden.

Alte Putze: Nachputzstellen miissen gut abgebunden und ausge-
trocknet sein. Auf grob pordsen, starker saugenden, leicht sandenden
Putzen ein Grundanstrich mit Acryl Tiefgrund A 400. Auf mehlenden
Putzen ein Grundanstrich mit Tiefgrund LH A 480.

Intakte Flachen reinigen. Ein Grundanstrich mit. Acryl Tiefgrund
A 400. Bei nicht intakten Porenbetonbeschichtungen bitte Fachbera-
tung einholen.

Betonflachen mit Schmutzablagerungen oder Mehlkornschicht me-
chanisch oder durch Druckwasserstrahlen unter Beachtung der ge-
setzlichen Vorschriften reinigen. Auf schwach saugendem bzw. glat-
tem Untergrund ein Grundanstrich mit Grundierfarbe WP A 450.

Auf grob pordsen, stark saugenden Flachen ein Grundanstrich mit
Acryl Tiefgrund A 400. Auf mehlenden Flachen ein Grundanstrich mit
Tiefgrund LH A 480.

Nur frostbestandige Vormauersteine oder Klinker ohne Fremdeinflis-
se sind fir Anstriche geeignet. Das Mauerwerk muss rissfrei verfugt,
trocken und salzfrei sein. Grundanstrich mit Acryl Tiefgrund A 400,
BFS-Merkblatt Nr. 2 bzw. 13 beachten.

Verschmutzte, kreidende Altanstriche durch Druckwasserstrahlen
unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften reinigen. Nach ausrei-
chender Trocknung ein Grundanstrich mit Acryl Tiefgrund A 400
oder Grundierfarbe WP A 450.

Alte Putze mit geeigneter Methode reinigen. Bei Nassreinigung die
Flachen vor der Weiterbehandlung gut durchtrocknen lassen. Grund-
anstrich mit Acryl Tiefgrund A 400 oder Grundierfarbe WP A 450.
Neue Putze ohne Vorbehandlung mit Fassadenfarbe A 600 beschich-
ten.

Restlos entfernen durch Abschleifen, Abblrsten oder Abschaben.
Grundanstrich mit Acryl Tiefgrund A 400 oder Tiefgrund LH A 480.

Restlos entfernen mit geeigneter Methode, z.B. mechanisch oder
durch Abbeizen und Nachreinigen durch Druckwasserstrahlen unter
Beachtung der gesetzlichen Vorschriften. Auf schwach saugendem
bzw. glattem Untergrund ein Grundanstrich mit Grundierfarbe WP A
450.

Salzausbliihungen trocken durch Abbirsten entfernen. Ein Grundan-
strich mit Tiefgrund LH A 480. Beim Beschichten von Flachen mit
Salzausbliihungen kann fiir die dauerhafte Haftung der Beschichtun-
gen bzw. die Unterbringung der Salzausblihungen keine Gewahr
Ubernommen werden.
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Umgebungsbedingungen Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen, extrem hoher Luft-
feuchtigkeit (Nebelndsse) oder starkem Wind verarbeiten. Gegebe-
nenfalls Netzplane am Gerust anbringen. Vorsicht bei Gefahr von
Nachtfrost.

Bei dichten, kiihlen Untergriinden oder bei witterungsbedingter
Trocknungsverzdgerung kénnen durch Feuchtebelastung (Regen
Tau, Nebel) Hilfsstoffe austreten und an der Oberflache der Be-
schichtung gelblich Transparente, leicht glanzende und klebrige Ab-
laufspuren entstehen. Die Hilfsstoffe sind wasserléslich und werden
mit ausreichend Wasser z.B. nach mehrmaligen starkeren Regenfal-
len, selbststandig entfernt. Die Qualitat der getrockneten Beschich-
tung wird dadurch nicht nachteilig beeinflusst. Sollte trotzdem eine
direkte Uberarbeitung erfolgen, so sind die Laufer/ Hilfsstoffe vorzu-
nassen und nach kurzer Einwirkzeit restlos abzuwaschen. Bei Aus-
fihrung der Beschichtung unter geeigneten klimatischen Bedingun-
gen treten diese Ablaufspuren nicht auf. Abzeichnungen von Ausbes-
serungen in der Flache hangen von vielen Faktoren ab und sind da-
her unvermeidbar (BFS- Merkblatt Nr.25 beachten).

Hinweis

GebindegroRRe 251, 51,101

VOC-Sicherheitshinweis EU-Grenzwert fuir das Produkt (Kat A/c ): 40 g/l (2010).
Dieses Produkt enthalt max. 40 g/l VOC.

Sicherheitsratschlage Auf3er Reichweite von Kindern aufbewahren. Essen, Trinken und
Rauchen wéhrend des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.

Bei Berthrung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser griind-
lich abspulen. Nicht in die Kanalisation/ Gewésser oder in das Erd-
reich gelangen lassen.

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Ma-
terialreste kénnen als Hausmdll entsorgt werden. Gebinde mit fllissi-
gen Farbresten bei der Sammelstelle fur Altfarben abgeben. AVV-
Abfallschliissel Nr. 080112.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik er-
stellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergriinde und Objektbedingungen wird jedoch der Kaufer/Anwender nicht von seiner Verpflich-
tung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den
jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu priifen. Rechtsverbindlichkeiten kénnen aus vorstehenden Angaben
nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gultigkeit.

Weitere Auskiinfte erhalten Sie gebihrenfrei unter +49 800/ 63333782. -

(AN _
{albrecht’
Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG
IndustriestralRe 24-26

D-55120 Mainz

Tel.06131/6209-0
Fax06131/62009 -40

www.lack-albrecht.de

info@lack-albrecht.de
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